Wyniki badan laboratoryjnych

nawierzchni na drodze powiatowej

ul. Ekonomii w Skarzysku Kamienne;.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
w Skarzysku Kamiennej

ul. Konarskiego 20



BADANIE MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

O LEPISZCZU ASFALTOWYM

Budowa : ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej

Przeznaczenie:

w

Oznaczenie probki :

Wryniki badan :

- wa Scieralna
1

Zawarto$¢ lepiszeza w masie po ekstrakeji :

Analiza sitowa agregatu:

6,30%

Analiza skrocona :

Pozostaje na SKLAD % Pozostaje na sicie Skiad
sicie [mm] pozostaje przechodzi [mm] [%]

31,50 2,00 55,6
25,00 0,075 3.0
20,00 <0,075 11,4
16,00 RAZEM 100,0
12,50 100,0
10,00 3.8 96,1
8,00 7,3 88,8
6,30 10,5 78,3
4,00 14,7 63,6
2,00 19,2 444
0,85 10,6 33,8
0,42 8,8 25,0
0,30 5,5 19,5
0,18 4,9 14,6
0,15 1,0 13,6
0,075 2,2 11,4
<0,075 11,4 -

RAZEM 100,0 -

Badanie wykonal :
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BADANIE MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

O LEPISZCZU ASFALTOWYM

Budowa :

Przeznaczenie:

w - wa Scieralna

Oznaczenie probki :

Wryniki badan :

ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej

Zawarto$é lepiszcza w masie po ekstrakeji :

Analiza sitowa agregatu:

6,40%

Analiza skrocona :

Pozostaje na sicie Sklad
[mm] [%]
2,00 50,2

0,075 37,8
<0,075 12,0
RAZEM 100,0

Pozostaje na SKEAD %
sicie [mm} pozostaje przechodzi

31,50

25,00

20,00

16,00 100,0
12,50 0,9 99,1
10,00 8.4 90,7
8,00 10,4 80,3
6,30 10,1 70,2
4,00 9.9 60,3
2,00 10,5 49,8
0,85 12,8 37,0
0,42 9,6 27,4
0,30 6,0 21,4
0,18 5,8 15,6
0,15 1.2 14,4

0,075 2,4 12,0
<0,075 12,0 -

RAZEM 100,0 -

Badanie wykonal :




BADANIE MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
O LEPISZCZU ASFALTOWYM

Budowa : ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej

Przeznaczenie: W - wa wyroOwnawcza, wigzaca
Oznaczenie probki: 1A

Zawartos$¢ lepiszeza w masie po ekstrakeji : 5,00%
Analiza sitowa agregatu: Analiza skrécona :
Pozostaje na SKELAD % Pozostaje na sicie Sklad
sicie [mm] pozostaje przechodzi [mm] [%]

31,50 2,00 46,4
25,00 0,075 43,7
20,00 <0,075 0,9
16,00 RAZEM 100,0
12,50 100,0
10,00 1.3 98,5
8,00 22 96,3
6,30 12,3 84.0
4,00 13,7 70,3
2,00 16,7 | 53,6
0,85 14,2 39,4
0,42 11,1 2853
0,30 6,3 22,0
0,18 439 14,5
0,13 1,6 129
0,075 3,0 9,9
<0,075 9,9 -

RAZEM 100,0 -

Badanie wykonal :




BADANIE MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
O LEPISZCZU ASFALTOWYM

Budowa :

Przeznaczenie:

Oznaczenie probki :

Wryniki badan :

ul. Ekonomii w Skarzysku Kamiennej

W - wa wyréwnawcza, wigzgca
3A

Zawarto$¢ lepiszcza w masie po ekstrakceji :

Analiza sitowa agregatu:

5,50%

Analiza skrécona :

Pozostaje na sicie Skiad
[mm] [%l]
2,00 53,1

0,075 36,7
<0,075 10,2
RAZEM 100,0

Pozostaje na SKEAD %
sicie [mm] pozostaje przechodzi

31,50
25,00
20,00
16,00 100,0
12,50 0,3 99,7
10,00 3.9 95,8
8,00 9,9 85,9
6,30 11,4 74,5
4,00 12,7 61,8
2,00 14,9 46,9
0,85 12,1 34,8
0,42 9,7 25,1
0,30 6,9 18,2
0,18 3,6 14,6
0,15 1,8 12,8
0,075 2,6 10,2
<0,075 10,2 -

RAZEM 100,0 -

Badanie wykonal :




Wvyniki pomiarow ugie¢ belka

Skarzysko Kamienna ul. Ekonomii
strona prawa

Nawierzchnia bitumiczna

Lp. Kilometraz Ugiecie odczytane | ugiecie przeliczone
1 0+050 0,22 0,44
2 0+090 0,09 0,18
3 0+130 0,16 0,32
4 0+170 0,13 0,26
5 0+210 0,10 0,20
6 0+250 0,25 0,50
7 0+290 0,23 0,46
8 0+330 0,13 0,26
9 0+370 0,14 0,28

10 0+410 0,10 0,20
11 0+450 0,13 0,26
12 0+490 0,12 0,24
13 0+530 0,20 040
14 0+570 0,34 0,68
15 0+610 0,25 0,50

16 0+650 0,17 0,34

17 0+690 0,16 0,32

18 0+730 0,13 0,26
19 0+770 0,15 0,3

20 0+810 0,13 0,26

21 0+850 0,15 0,3

22 0+890 0,19 0,38

23 0+930 0,23 0,46

24 0+970 0,22 0,44

25 1+010 0,15 0,3

26 1+050 0,16 0,32

27 1+090 0,21 042

28 1+130 0,15 0,30

29 1+170 0,08 0,16

30 1+210 0,31 0,62

31 1+250 0,14 0,28
32 1+290 0,14 0,28
33 1+330 0,17 0,34
34 1+370 0,16 0,32

35 1+410 0,12 0,24

srednia 0,34
stopien swobody 34
odchylenie standardowe 0,12
rozklad t Studenta 1,74
0,54

ugigcie miarodajne
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Wyniki pomiaréw ugie¢ belka

Skarzysko Kamienna ul. Ekonomii
strona lewa

Nawierzchnia bitumiczna

Lp. Kilometraz Ugiecie odczytane | ugigcie przeliczone
1 0+050 0,24 0,48
2 0+090 0,15 0,30
3 0+130 0,13 0,26
4 0+170 0,17 0,34
<) 0+210 0,22 0,44
5] 0+250 0,29 0,58
7 0+290 0,12 0,24
8 0+330 0,19 0,38
9 0+370 0,15 0,3
10 0+410 0,48 0,96
11 0+450 0,12 0,24
12 0+490 0,14 0,28
13 0+530 0,17 0,34
14 0+570 0,23 0,46
15 0+610 0,14 0,28
16 0+650 0,22 0,44
17 0+690 0,11 0,22
18 0+730 0,27 0,54
19 0+770 0,21 042

20 0+810 0,23 0,46

21 0+850 0,19 0,38

22 0+890 0,17 0,34

23 0+930 0,08 0,16

24 0+970 0,23 0,46

25 1+010 0,15 0,3

26 14050 0,18 0,36

27 1+090 0,15 0,3

28 1+130 0,09 0,18

29 1+170 0,14 0,28

30 1+210 0,18 0,36

31 1+250 0,14 0,28

32 1+290 0,16 0,32
33 1+330 0,21 0,42
34 1+370 0,12 0,24
35 1+410 0,15 0,3

$rednia 0,36
stopiefi swobody 34
odchylenie standardowe 0,14
rozkiad t Studenta 1,74
0,61

ugiecie miarodajne




